
CPN 321 I/2013 Costruzioni di acciaio Aggiornamento 2022 

Paragrafo 000 «Condizioni» 

© CRB  1 

080 Costruzione ecologica

081 Requisiti.

.100 I prodotti vernicianti da 
applicare su superfici in me-
tallo non devono contenere 
alogeni, non possono contenere 
biocidi, devono essere dilui-
bili all'acqua e contenere al 
massimo % 1 di solventi.

I biocidi per la conservazione in
contenitori sono ammessi.

.110 Sottogruppo di sottopos. 
stralciato.

.120 Sottogruppo di sottopos. 
stralciato.

.130 Sottogruppo di sottopos. 
stralciato.

.140 Sottogruppo di sottopos. 
stralciato.

.200 01 Designazione .................

.300 fino a .800 come .200


